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Ceska republika ABNAHMEPRUFZEUGNIS S p—
Eggvéjnagmﬂggn?gg 1733 23 INSPECTION CERTIFICATE Bescheinigung Nr lorMittal
= & Document No.
TEL.+420-506391111 EN 10 204-3.1 1000815529 ArcelorMitta
FAX: +420-596311373
06 Odbératel / Besteller / Customer
KOVOMARKET, s.r.0. 686 42 Uherské Hradisté Pramyslova 1143 C7
Objednavka ¢&. NZ/2018/1115 Zakazka &. 191024639/1 Lozny list &. 190051806/30
AO07 |Bestellung Nr. A08 | Auftrag Nr. A10 | Lieferschein Nr.
Purchase order No. Order No. Delivery Note
Product code: HSRS
BO1- |Vyrobek Cerny, Tlakove trubky redukované svafované EN 10217-1 Norma dodaci EN 10217-1 [2002] Norma rozmérova EN 10220
B06 |Erzeugnis [2002],TB 17.2 x 2.3, Jakost oceli P235TR2,+NR, Class 1,Délka 6.000,00 mm,Delka hor. tol. 100,00 mm,Délka dol. tol. 0,00
Product mm.Eovrch Okujeny Qds tranéni vnitf, vwronku Ang Kaon e hladkeé fré ané. pe aZeni hran
ARCELORMITTAL KARVINA / EW/EN 1021 7-1/P235TR2 / [&.tavby] / HO436 / [zakazka]
Rozmér Celkova délka Kusy Celk. hmotnost
B09 |Abmessung B10 | Gesamtlange B08 | Stucke B13 | Gesamtgewicht Total
Dimensions Total length m Pieces Weight kg
TB17.2x2.3 3.228,00 538,00 2.520,00
C71-co2 Chemické slozeni - Chemische zusammensetzung - Chemical composition (%)
BO7 |Tavba C [%] |Mn [%][Si[%] |P [%] |S[%] |Al[%] [N [%] |Cu [%]|Cr [%] |[Mo [%][Ni [%] |V [%] Nb [%] [Ti [%] B[%]
Schmelze
Melt
11724E 0.0660{0.7470/0.0200§0.0120 b.0090 0.0340 |10.0042|0.1060]0.0410]0.0070]0.0330 0.002010.0010 10.0010 P.0001
Mechanické viastnosti-Mechanical properties
Tavba Vyrazna nebo Mez pev. v tahu Taznost Jiné zkougky - Jiné zkousky - drsnost
miuvni mez Bruchdehnung tvrdost Andere proben -
B07| Schmelze kluzu Zugfestigkeit Elongation after Andere Proben - Rauheit
C11| Streck-order C12 C13fracture C53Hartepriifung C53| Other tests - roughness
Melt dehngrenze Tensile strength (A5,10,80, Ag, Other tests -
Yield or proof MPa gt)% hardness um
strength MPa
>23
>235 >360 <500 A5 Ag
11724E 366.00 419.00 44.00
11724E 369.00 421.00 44.00
11724E 369.00 417.00 44.00
Tvar zkusebniho télesa odpovida normé EN 150 6892-1/16 Hodnota hmotnostni aktivity ionizujiciho zafeni v tavebni analyze nepresahuje 100 Ba/kg
C10 |Probenform antwortet Norm EN SO 6892-1/16 93 | Die Wert der Massenaktivitét von ionisierenden Strahlung in die Schmelzenanalyse Uberschreitet
Shape of test piece matches standard EN 1SC 6892-1/16 100 Bg/kg nicht.
Value mass ionising radiation activity in analysis of melt not ex. 100 Ba/kg.
Zkouska smacknutim Zkouska rozs;ifegim Zkouska ohybem
Quetschprobe Aufweitungsprobe Biegeprobe
€50 Flattening test / 51 Exqgndlngglgpst Cs2 Bending test
Timto se potvrzuje, Ze tyto vyrobky byly zkoudeny a jsou v soulady s poZadavky objednavky
Plousky se provédély na dodanych vyrobeich
Zo1 MVir bestatigen, dass die Produkte gepruft wurden und entsprachen den Vereinbarungen der 705
estellung. Examina sich Viemahmen an geliefert Erzeugen
E\/e hereby certify that the products were tested and are in complience with order requirements
xamination do future delivery producers.
D01 Povrcha rozméry-kontrola a méfeni je v souladu s objednavkou
Burface and dimension - tested according to purchase order
Cberflache und Masse - Geprift entprechend der Bestellung
Nedestruktivni zkougky Vodni tlak AD 2000-Merkblatt
Zerstorungsfreie Proben Druckprobe WO0:Cert.Nr.07-203-9190-WP-0959/16 PED
D02 Non-destructive tests D51 [Hydr. Test 204 R014/68/EU:Cert.Nr.07-202-91 90-WZ-0959/16
EN ISO 10893-2/E3/E3H i70bariss
[Trubky vyrobce, vyrobené dle EN 10217-1, Ize PouZit pro plynovody vbudovach (domovni a komeren) dis normy EN 15001, kierou jsou stanovenypadrobné funkéni poZadavky pro projektovani,
matenaly, stavbu, kontrolua zkousen|
202 | Datum vydani a ovéieni platnosti 6.11.2018 03 [Razitko zastupce kontroly
Datum der Ausstellung und Bestatigung iroslav Hanzel Stempel des Abnahmebeauftragen
Date of issue and validation Stamp of the inspection representative |




